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Das NMI ist eine außeruniversitäre Forschungs- 

einrichtung und betreibt anwendungsorientierte 

Forschung in den Bio- und Materialwissenschaften.  

Es verfügt über ein interdisziplinäres Kompetenz-

spektrum für F&E- sowie Dienstleistungsangebote für 

Unternehmen aus Gesundheitswirtschaft, Fahrzeug-, 

Maschinen- und Werkzeugbau. In der Forschung 

kooperiert das NMI mit vielen hochkarätigen Institu-

tionen. Es wird vom Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg unterstützt und ist Mitglied der innBW.

ÜBER DAS NMI

Profitieren Sie von unserer langjährigen, vielfältigen 

Erfahrung in der Analytik von Hydrogelen! Wir 

verfügen über zahlreiche, hochpräzise Analyse- 

methoden und bieten Ihnen zusätzlich eine  

kompetente Interpretation der Ergebnisse.
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VIELFÄLTIGE ANALYTIK

Am NMI charakterisieren wir Ihre  
Hydrogele für die regenerative Medizin  
und das 3D-Bioprinting.

Dazu gehören auch Analysen zur  
3D-Zellverteilung, Zellmorphologie  
und -Viabilität sowie weiterführende  
Zelltyp-spezifische Färbungen.

Physikalische und  
chemische Stabilität

	■ Mechanische Eigenschaften 

	■ Zellverkapselung

	■ Umgebungsstabilität

Material-Charakterisierung

	■ Identität

	■ Konzentrationsbestimmung

	■ Molekulargewichts-Verteilung

	■ Fließeigenschaften / Druckbarkeit  
nach VDI 5708

Massentransport

	■ Diffusion von Nährstoffen und Abfällen

	■ Freisetzungsrate biologisch aktiver  
Substanzen

	■ Zellmigration

Biologische Beurteilung

	■ in vitro-Zytotoxizität,  
angelehnt an ISO 10993-5 

	■ Pyrogenität, gem. Ph.eur. 2.6.14 

	■ Antibakterielle Wirksamkeit  
angelehnt an ISO 22196, 20743 

	■ Immunantwort auf Biomaterialien 

Kinetik

	■ Gelierzeit

	■ Quellverhalten

	■ Matrix-Degradation


